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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Feuerverzinken ist mehr als
nur ein Korrosionsschutz.
Dies zeigt ein aktuelles
Forschungsprojekt der Tech-
nischen Universitat Minchen.
Es beweist, dass durch
Feuerverzinken auch die
Feuerwiderstandsdauer von
Stahl erhoht wird. Da feuer-
verzinkter Stahl im Brandfall
Hitze besser abstrahlt als
unverzinkter Stahl, erwdrmt
er sich langsamer. Durch die
Anwendung dieser neuen Erkenntnis werden zukUnftig bei nicht
wenigen Stahlbauten kostspielige zusatzliche BrandschutzmaR-
nahmen Uberflussig und damit wirtschaftlichere Lésungen im
Stahlbau moglich. Die Feuerverzinkung starkt die Wettbewerbs-
fahigkeit des Werkstoffs Stahl. Lesen Sie mehr hierzu ab Seite 6.
Architekten und Designer entdecken feuerverzinkten Stahl

zunehmend als Gestaltungselement im Innenbereich. Technische
Eigenschaften spielen hierbei eher eine untergeordnete Rolle.
Wir stellen in diesem Heft auf S. 14 und in den folgenden Hef-
ten Projekte vor, die die dsthetische Seite der Feuerverzinkung
betonen.

Viel Spaf bei der Lektire winscht Ihnen

Holger Glinde, Chefredakteur
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1| Viele der eingesetzten Bau-
malerialien wie die feuerver-
zinkten Gutlerroste und die
Wendeltreppe sind nicht neu,

sondern wiederverwendet.

Nachhaltig

wohnen im Wald

Das nach seinem Standort Dursley im englischen Gloucestershire benannte
Treehouse ist mehr als nur ein Passivhaus. Es steht auf einem Grundstiick mit
geschitzten Baumen, die eine Baugenehmigung fiir konventionelle Hauser bisher
unmoglich machten. Zwei Versuche scheiterten bereits. Doch mit dem richtigen
Konzept des beauftragten Architekturbiros Millar + Howard Workshop konnte
nun eine Bebauung erfolgen.

Das Dursley Treehouse folgt der Idee des Baumhauses und verursacht nur minimale Aus-
wirkungen auf die umliegenden Baume. Um diese und ihre Wurzeln unberihrt zu lassen
wurde das Haus als ein erhdhtes Gebdude realisiert, das auf feuerverzinkten Stitzen steht,
die einen Stahlrahmen sowie eine Doppelstanderholzkonstruktion mit 300 Millimeter
Ddmmung tragen. Viele der verwendeten Baumaterialien sind nicht neu und stammen von
einer lokalen stillgelegten Fabrik. Zu den wiederverwendeten Bauteilen gehdéren auch die
feuerverzinkten Gitterroste der ErschlieBungsstege und des Balkons, die feuerverzinkte
Wendeltreppe sowie verzinkte Zaunelemente.

Wiederverwendung von feuerverzinktem Stahl in Deutschland

Laut der Umwelt-Produktdeklaration fiir feuerverzinkte Baustdhle werden in Deutschland
11 Prozent der eingesetzten feuerverzinkten Stahle nach dem Rickbau wiederverwen-
det. 88 Prozent der genannten Produkte werden im Rahmen der geschlossenen Kreis-
lauffihrung recycelt. In Summe werden somit 99 Prozent der feuerverzinkten Grobbleche
und Stahlprofile wiedergewonnen. Mehr Informationen wie die Umwelt-Produktdeklara-
tion fir feuerverzinkte Baustahle unter www.feuerverzinken.com/nachhaltigkeit.
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Feuerverzinkter

Raum fur Kreativitat

Entwicklungszentrum Roto

1 | Stiickverzinkte Stahiblechplatten

umhiillen matt glitzernd das

Tief im griinen Taubertal entwickelt die Firma Roto in Bad Mergentheim Proto-
typen fiir Dachfenster und Bauelemente fiir Fenster und Tiren. Auf einer Grund-
flache von 1000 gm entstand hierfiir ein neues multifunktionales Gebaude fir ca.
80 Personen, das Kreativitat und Kommunikation der Mitarbeiter férdern soll
und durch seine duBere Erscheinungsform kreative Menschen anzieht.

Entworfen wurde es von der ARGE Sigrid Hintersteininger Architects und Kalis Innovation.
Das Entwicklungszentrum nimmt als neuer Auftakt des Firmenareals mit seiner Lange die
volumetrischen Bestandsgebdude auf und mit der Differenzierung des Baukorpers fuhrt er
auf die funktionalen Produktionsgebdude hin.

Die auBergewo6hnliche Form entstand mit Blick auf eine natirliche Belichtung und Beluf-
tung des Innenraumes. Zudem sollte das Produkt der Firma Roto — das Dachfenster — pra-
sentiert werden.

Die 60 m langen zur StraBe und zum Hof gerichteten Fensterflachen bestehen aus silber-
farbenem Glas, wahrend die Std- und Nordfassaden mit stiickverzinkten Stahlblechplatten
umhllt sind und sich als matt glitzernde Schuppen Uber das gesamte Gebdude inklusive
Dachflachen ziehen. Einzelne eingestreute Dachfenster brechen die dicht geschlossene
Haut auf und fuhren zusatzliches Licht ins Gebdudeinnere. Die stuckverzinkten Fassaden-
bleche dienen auch als Bekleidung fur eine geschlossene FuBgangerbriicke, die das Ent-
wicklungszentrum mit dem Bestandsgebaude verbindet.

2| Dachfenster, das Produkt der

Firma Roto, sind in die feuer-

3 | Stiickverzinkte Fassadenbleche

bekleiden auch die geschlossene
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gesamte Gebdude inklusive

Dachfliichen.

verzinkte Fassade integriert.

Fupgingerbriicke.

PLUS

+ Bilder




Der Innenraum ist als multifunktionaler offe-
ner Raum mit einer Flache von 1600 gm
angelegt und erstreckt sich tber zwei
Geschosse. Die beiden Ebenen werden durch
ein zentrales Atrium verbunden, das dazu
dient aktuelle Ideen zu den prasentierten
Mock-Ups zu diskutieren. Eine Gliederung
dieses GroBraumes wird durch eingebaute
Holz-, Glas- und Themenboxen hergestellt,
die beispielsweise fur Meetings oder als
Ruckzugsort fur stille Arbeit zur Verflgung
stehen. Weitere Boxen beinhalten die Tee-
kuche, Garderobe oder die Bibliothek. Bei
gutem Wetter steht der Dachgarten als wei-
terer Arbeitsort zur Verflgung.

Der Einsatz von regenerativen Energien,
einer nachhaltigen Energieversorgung mit
Betonkerntemperierung und hochtechnisier-
ten Materialien flhrt zu einer beachtlichen
Betriebskostenreduzierung. Das Gebdude
orientiert sich am und reagiert auf das
AuBenklima.

[ElgFi[E] Mehr Informationen
zu feuerverzinkten
[=]e Fassaden | www.fo.lc/ fassaden

Architekten |

ARGE Sigrid Hintersteininger Architects Stuttgart
und Kalis Innovation GmbH, Kiinzelsau

Fotos | David Franck Photographie
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Mehr als nur

Korrosionsschutz

Feuerverzinken verlangert die Feuerwiderstandsdauer von Stahl

Der Korrosionsschutz durch Feuerverzinken verbessert die Feuerwiderstandsdauer
von Stahl. Dies ergab ein aktuelles Forschungsprojekt der Technischen Universitat
Miinchen. Hierdurch ist zukiinftig bei einer Fiille von Stahlbauten eine deutlich wirt-
schaftlichere Brandschutzlésung durch eine Feuerverzinkung méglich.

Der Feuerwiderstand eines Bauteils steht fir die Dauer, wahrend der es im Brandfall seine
Funktion behdlt. Dabei muss das Bauteil die Tragfahigkeit sicherstellen. Nicht selten verfehlen
Stahlkonstruktionen ohne zusdtzliche BrandschutzmaBnahmen eine geforderte Feuerwider-
standsklasse von R30 (friher F30), die im Brandfall fir mindestens 30 Minuten eine funktionie-
rende Tragfdhigkeit fordert. Die Folge ist, dass passive BrandschutzmaBnahmen flr Stahlbauteile

-.__.- !
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Mehr Informationen unter |
www.feuerverzinken.com/ brandschutz



wie Verkleidungen, Spritzputze oder Brand-
schutzbeschichtungen eingesetzt werden
mussen. Passive BrandschutzmaRnahmen
sind kostspielig und bewegen sich in Hohe
von 10-15% der Rohbaukosten (ab Oberkan-
te UG). Zudem missen Sie auf der Baustelle
aufgebracht werden. Dies fuhrt als Folge
hdufig zu einer Bevorzugung der Betonbau-
weise. Durch eine im Werk aufgebrachte
Feuerverzinkung konnen derartige Stahl-
konstruktionen nun die geforderte Feuerwi-
derstandsklasse von R30 haufig erreichen.
Zusatzliche passive BrandschutzmaBnahmen
sind nicht mehr erforderlich. Der Einsatz
feuerverzinkter Profile tragt damit wesent-
lich zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
und Wettbewerbsfahigkeit von Stahl- und
Stahlverbundkonstruktionen im Vergleich zur
marktbeherrschenden Betonbauweise bei.

Die Verbesserung des Feuerwiderstands
basiert auf einer verringerten Emissivitat von
feuerverzinkten Stdhlen. Emissivitdt ist ein

Fotos | 1 | Zhre Brandschutzeigenschaflen
r-m-a-architekten.de (1)
TU Miinchen (2)

ergffnen der Feuerverzinkung
um Stahlbau zukiinflig neue

Anwendungsmaglichkeiten.

MaB daflr, wie stark ein Material Warmestrahlung mit seiner Umge-
bung austauscht. Gerade in der Anfangsphase eines Brandes fihren
verringerte Werte der Emissivitat zu einer deutlich verzogerten Erwar-
mung der Bauteile und konnen insbesondere bei Bauteilen mit einer
ausreichenden Massivitdt wesentlich dazu beitragen, einen geforderten
Feuerwiderstand von R30 zu erreichen. Ein umfangreiches Forschungs-
projekt am Lehrstuhl fir Metallbau der TU Minchen hat die Verande-
rung des Feuerwiderstands durch Feuerverzinken intensiv untersucht.
Empirische Studien durch Brandversuche gehérten ebenso dazu wie
komplexe Simulationen. Darauf aufbauend wurde ein Rechenmodell
entwickelt, das die Quantifizierung und Berechnung dieser Verbesse-
rung moglich macht. ,Durch die Konzipierung eines Rechenmodells,
das es erlaubt den Feuerwiderstand von feuerverzinkten Stahlkonst-
ruktionen zu berechnen, ist ein unmittelbarer Praxistransfer unserer
Forschungsarbeiten gegeben. Fachleute, die Brandschutz fir Stahl
planen, haben mit der Feuerverzinkung jetzt eine neue Option. Fur die
Feuerverzinkung ergeben sich hierdurch vollig neue Anwendungsmog-
lichkeiten jenseits des Korrosionsschutzes und fir den Stahlbau werden
verbesserte Wettbewerbschancen geschaffen”, sagt Prof. Dr. Martin
Mensinger, Inhaber des Lehrstuhls fir Metallbau.

In Kurze wird das Berechnungsmodell publiziert und fur die Praxis ver-
flgbar sein. Das Forschungsprojekt der TU Minchen wurde fachlich
begleitet durch die Forschungsvereinigungen Gemeinschaftsausschuss
Verzinken (GAV), Forschungsvereinigung Stahlanwendung (FOSTA)
und den Deutschen Ausschuss fur Stahlbau (DASY).

2 | Ein Forschungsprojekt der TU
Miinchen hat die Verbesserung

3| Ein Rechenmodell ermiglicht die

Ermuttlung des Feuerwiderstands
des Feuerwiderstands durch von_feuerverzinkten Stahlkon-
Feuerverzinken untersucht, u. a. struktionen und damit den

durch Brandversuche. unmittelbaren Praxistransfer.
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1 | Hohe winterliche Tausalzbe-
lastungen erforderten eine dauer-
hafle Korrosionsschutz-Losung

durch Feuerverzinken.

2| Die neue OAMTC-Zentrale
hat eine Bruttogeschossfliche
von 27.000 gm.

3 | Gestaltprigendes Element ist
die Ringfassade aus Stahl und

Glas.

Architekten |

Pichler + Traupmann Architekten
Fotos | 7oni Rappersberger
Unger Steel-Group (1, 2); Trox (3)

Funf

Speichen-Rad

Mobilitats-Zentrale des OAMTC

Der Osterreichische Automobil-, Motorrad- und Touring Club, kurz OAMTC genannt,
ist ein Verkehrsclub mit mehr als 2 Millionen Mitgliedern. Er hat ein dhnliches Leis-
tungsspektrum wie der deutsche ADAC. Seit letztem Jahr verfiigt er Giber eine neue
Mobilitats-Zentrale, die in Wien an der Siidosttangente, einer der verkehrsreichsten
StraBen Osterreichs liegt.

Die neue Zentrale erstreckt sich Gber neun Ebenen mit Biros, Konferenzraumen und Schulungs-
einrichtungen auf einer Bruttogeschossflache von 27.000 Quadratmetern. Das von Pichler &
Traupmann Architekten entworfene Gebdude konsolidiert finf ehemalige lokale Niederlassungen
und bietet 800 Mitarbeitern ein neues Arbeitsumfeld. Gestaltprdgendes Element des futuristisch
wirkenden Baus ist die Ringfassade aus Stahl und Glas, die als Schutz gegen Verkehrslarm und
zur Entfluchtung des Gebaudes dient. Die 230 Meter lange, bis zu 35 Meter auskragende und bis
zu 17 Meter hohe Ringfassade verbindet die finf Gebdudefligel miteinander, die bei Draufsicht
zusammen mit dem Fassadenring ein Rad mit finf Speichen ergeben. Das markante Gebdude
wurde konsequent mittels BIM (Building Information Modeling) entworfen und umgesetzt.

Aufgrund der Nahe zur Studosttangente und der im Winter dort vorherrschenden Tausalzbelas-
tungen wurde die OAMTC-Mobilitatszentrale in die Korrosivitatskategorie C4 ,hoch” geméaR EN
ISO 12944 eingeordnet und deshalb ein leistungsfahiger, dauerhafter Korrosionsschutz gefordert.
Fir die Stahlelemente der Ringfassade, den Helikopter-Landeplatz und Hangar sowie die AuBen-
treppen des Gebdudes kam deshalb feuerverzinkter Stahl als Korrosionsschutz zum Einsatz, der
teilweise zusatzlich beschichtet als sogenanntes Duplex-System ausgefuhrt wurde. Die ausfih-
rende Unger Steel Group wurde fir die OAMTC-Zentrale mit dem osterreichischen Stahlbau-
Preis 2017 ausgezeichnet.
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CX

Korrosionsbelastung extrem

DIN EN ISO 12944-9 regelt den Korrosionsschutz durch

Duplex-Systeme fur Offshore-Anwendungen

Die liberarbeitete DIN EN ISO 12944 ,Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme” nor-
miert den Korrosionsschutz durch organische Nassbeschichtungssysteme auf ,schwarzem” und auch auf feuerverzinktem Stahl
(Duplex-Systeme). Die liberwiegend aus dem Jahr 1998 stammende Norm wurde 2018 komplett aktualisiert und um den neuen Teil 9
erganzt, der Beschichtungssysteme fiir Bauwerke im Offshore-Bereich regelt. Auch bei Offshore-Anwendungen erméglicht DIN EN
ISO 12944 fiir feuerverzinkten Stahl erheblich diinnere Beschichtungen im Vergleich zu schwarzem Stahl.

Der neue Teil 9 ersetzt die zurlickgezogene Norm 1SO 20340: 2009 und definiert Leistungsanforderungen an Beschichtungssysteme sowie Prifme-
thoden und Bewertungskriterien fir Beschichtungssysteme fir Bauwerke im Offshore-Bereich und verwandte Umgebungen.




Die Tabelle 3 des Teil 9 bestimmt die Mindestan-
forderungen an Beschichtungssysteme und ihre
anfangliche Leistung. Vergleicht man die Anforde-
rungen fir die Korrosivitdtskategorie CX (Korrosi-
onsbelastung: extrem), zu der Offshore-Bereiche
mit hoher Salzbelastung wie beispielsweise Olplatt-
formen und Windparks aber auch Industriebereiche
mit extremer Feuchtigkeit und aggressiver Atmo-
sphare gehoren, dann zeigt sich, dal Beschichtun-
gen auf feuerverzinktem Stahl dinner und mit weni-
ger Schichten ausgefiihrt werden konnen (s. Abb.
2). Die Mindestanzahl der Schichten wird hier mit
2 und die Mindestsollschichtdicke auf den metalli-
schen Uberzigen wird mit = 200 um angegeben.

Die Anforderungen an die Vorbereitung der unbe-
schichteten Oberflachen fiir Offshore-Bauteile
entsprechen den Anforderungen der Tabelle B1 der
DIN EN ISO 12944-5. Feuerverzinkte Stahle sind
demnach mittels Sweep-Strahlen in Ubereinstim-
mung mit ISO 12944-4 vorzubereiten, wahrend
,schwarze” Stahle gemaR Sa 2 7 zu strahlen sind.
Teil 9 der Norm legt eigene Qualifizierungsprifun-
gen fUr Beschichtungsstoffe fest.

Fazit:

Beschichtungen auf feuerverzinktem Stahl konnen
hansichtlich der Anzahl der Schichten und in der Min-
destsollschichtdicke geringer ausfallen als reine Beschich-
tungen auf gestrahlten Stahlsubstraten ohne einen metal-
lischen Uberzug. DIN EN 1SO 12944-9 beriicksichtigt
somit die hihere Dauerhaftigkeit von Duplex-Systemen,

aus Feuerverzinkung und Beschichtung.

1 | Auch im Offshore-Bereich
ermoglicht DIN EN 1SO
12944 fiir feuerverzink-
ten Stahl erheblich diinnere
Beschichtungen.

2 | Mindestanforderungen an
Beschichtungssysteme und

thre anfangliche Leistung.

3 | Direkier Praxis-Vergleich am
Bespiel Fino 1: Duplex-
Systeme tm Offshore-Bereich

sind diberlegen.

Fotos | Holger Vonderlind

Feuerverzinkter Stahl
oder Stahl mit thermisch
gespritztem Zinkiiberzug®

Gestrahlter unlegierter Stahl: Sa 2 %;;
Oberflachenprofil: mittel (G)

Art der Umgebung CX (Offshore) CX (Offshore)
Art des Grund- Zn Ry andere Grund-
beschichtungsstoffes beschichtungsstoffe

NDFT (um) > 40 > 60

Mindestanzahl 3 3 5

der Schichten®

NDFT des Beschichtungs- =980 = 350 900
systems (um)

Die Dicke des metallischen Uberzugs muss nach ISO 1461 (feuerverzinkt) oder ISO 2063 (alle Teile) (thermisch
gespritzter Metalliiberzug) sein, und der Metalliberzug muss wie in ISO 12944-4 angegeben, vorbereitet sein. Das
Uberschichten von thermisch gespritzem Aluminium (TSA) wird nicht empfohlen, da die Gefahr besteht, dass die
beschichtung abblattert und am TSA Korrosion auftritt. Fir TSA wird nur eine Versiegelungsschicht empfohlen.

> Zn (R) = zinkstaubreicher Grundbeschichtungsstoff nach ISO 12944-5

Vergleichstest Offshore-Korrosionsschutz der Fino 1:
Duplex-Systeme besser als Beschichtungen

FEUERVERZINKEN
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Die im Jahr 2003 errichtete Forschungsplattform Fino 1 befindet sich etwa 45 km nérd-
lich der Insel Borkum. Auf der Basis einer Vor-Ort-Untersuchung wurde im Jahr 2013 der
Ist-Zustand des Korrosionsschutzes Uberprift und in einem Gutachten festgehalten. Als
Korrosionsschutz fur die Fino 1-Plattform kamen tberwiegend reine Beschichtungssyste-
me zum Einsatz. Ausnahmen bildeten die Gelander des Laufstegs und der Aufstieg zum
Helicopter-Deck, die als Duplex-Systeme ausgefiihrt wurden. Hierdurch ist eine direkte
Vergleichsmaoglichkeit des Korrosionsschutzes gegeben. An den als Duplex-System
ausgeflihrten Stahlbauteilen wurden nach 10 Jahren Einsatz unter sehr hoher Korrosions-
belastung keine Mangel in Form von Korrosion festgestellt. Im Gegensatz dazu zeigten
die beschichteten Bereiche des oberen Jackets diverse, teilweise erhebliche Korrosi-
onserscheinungen, die bis zu Durchrostungen reichten. Der direkte Praxis-Vergleich am
Beispiel von Fino 1 zeigt, dass Duplex-Systeme im Offshore-Bereich deutlich dauerhafter
sind als vergleichbare reine Beschichtungssyteme.

Mehr Infos unter: https://www.feuerverzinken.com/anwendungen/bauen/feuerverzinken-
im-offshore-bereich/
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Betonbluten

mit PET-Flaschenmuster

Das Vorarlberg Museum in Bregenz zeichnet sich durch eine
markante Fassade aus WeiBbeton aus, der mit feuerverzinktem
Stahl bewehrt wurde. Cukrowicz Nachbaur Architekten entwi-
ckelten mit dem Siidtiroler Kiinstler Manfred Alois Mayr und
dem Schweizer Architekten und Mathematiker Urs Beat Roth
ein Fassadenrelief, das blitenartig wirkende PET-Flaschenbo-
den als Ornamente verwendet.

Hierdurch wird in zeitgemaRer Weise der Idee des Vorarlberg Muse-
ums Rechnung getragen, das als Geddchtnis der Alltagskultur antike
Gebrauchsgegenstande wie Schalen und Vasen ausstellt. Die Gestal-
tung der Fassade verbindet Vergangenheit und Gegenwart und schlagt
die Briicke vom Handwerk der Romerzeit zur industriellen Produktion
thermoplastischer Kunststoffflaschen. Insgesamt 16.656 einzelne
Betonbliten aus 13 verschiedenen PET-Flaschenboden wurden tiber
die Fassadenflachen des Museums gestreut.

Fur die vorgehangte Fassade kam selbstverdichtender Ortbeton zum
Einsatz, der aus einer speziell entwickelten Rezeptur mit einem maxi-
mal moglichen Weipigmentanteil besteht. 6 x 2 m groBe Matrizen
aus Polyurethan, die mehrmals verwendet werden konnten, gaben der
Fassade die Form. Um die Entstehung von Rostflecken durch Beweh-
rungskorrosion auf der Fassade wahrend der Bauarbeiten und der
Nutzungszeit dauerhaft ausschlieBen zu kénnen, wurde feuerverzinkter
Betonstahl zur Bewehrung der Fassade eingesetzt.

Architekten |

Cukrowicz Nachbaur Architekten
Fotos | Andreas Praefcke (1, 4);
Hanspeter Schiess (2,3,5)

Vorarlberg Museum mit feuerverzinktem Betonstahl bewehrt

1 | Betonbliiten aus PET Fla-
schenboden wurden iiber die

Fassadenflichen ,,gestreut .

2 | Feuerverzinkter Betonstahl
wurde zur Bewehrung der

Weifbeton-Fassade eingesetzt.

3 | Die Perfektion der Fassade setzt

sich in den Innenriumen fort.

& | Das Museum stellt als
Geddchtnis der Alttagskultur
antike Gebrauchsgegenstinde

aus.

5 | Mehrfach verwendbare 6 x
2 m Matrizen aus Polyurethan

gaben der Fassade die Form.

Mehr Informationen zu
feuerverzinktem Betonstahl |

www.feuerverzinken.com/ betonstahl
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Raue

Asthetik

Die Londoner Blue Mountain School ist ein interdisziplindrer Raum fiir Mode. In der Tradition 1| Feuerverzinkter Stahl ist als
englischer Hausmuseen ist das Gebaude ein Puzzle aus Raumen und Nutzungen und beinhaltet ein zentrales Gestaltungselement im
Modearchiv, Ausstellungsrdaume, eine Kiiche und Weinstube, eine Parfiimerie und Seminarraume. ganzen Gebdude zu finden.

Im Rahmen einer dreijahrigen Zusammenarbeit zwischen der englischen Luxusmarke Hostem und 6a Archi-
tekten wurde das sechsstockige Gebdude transformiert. Eine monolithische Eichentreppe ist von feuerverzink-
tem Stahl und Glas umgeben. Weiche Putzoberflachen bedecken neue und alte Wande, die sich in natirlichen
Rosa- und Grautonen ausbilden und ein konsequenter Hintergrund fur Kunst, Kleidung und Keramik sind.

Die rohen Eichenbdden werden im Zeitverlauf eine Patina bekommen. Feuerverzinkter Stahl ist als zentrales

Architects | 6a architects
Photos | Alastair Strong (1),
Lewts Ronald (2,4),

ba architects (3)



2 | Feuerverzinkt: Fenster-
elemente und Bekleidungen

von Durchgingen.

3 + &| Die marmorartige Fouer-
verzinkung bildet einen
Kontrast zu den ausge-
stellten Textilien.

Gestaltungselement im ganzen Gebdude zu finden. Wandpaneele im
Innen- und AuRenbereich des Gebdudes gehéren dazu, Handldufe im
Treppenbereich, Bekleidungen fir Durchgange, Fenster- und Turele-
mente oder Einbauschranke sind Beispiele hierfur.

Die Architekten schatzen vor allem den Kontrast der marmorartigen
Feuerverzinkung zu den ausgestellten Textilien und die Spuren aus
dem Herstellungsprozess wie beispielsweise Schweifndhte, die auf den
feuerverzinkten Oberfldchen zu sehen sind.

[=] E_IE Mehr Informationen zu
Feuerverzinken im Innenbereich |

[=]¢ www.feuerverzinken.com/ inside

FEUERVERZINKEN

0312018
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Faszination

Feuerverzinken

Lang und leicht

-

Die Charles Kuonen Hangebriicke ist eine Seilbriicke auf dem Europaweg an der 6stlichen Talseite des schweizer Mattertals. Das 494 Meter lange
Bauwerk gilt seit seiner Eréffnung im Juli 2017 als die langste ,FuBganger-Hangebriicke” der Welt. Nur 65 Zentimeter breit flhrt sie in 85 Metern
Hohe Uber ein Steinschlaggebiet. Die stlickverzinkte Konstruktion mit stiickverzinktem Gitterrost-Laufsteg wird von Tragseilen mit 53 Millimetern
Durchmesser mit einer Seilspannung von 440 kN gehalten. Ein patentiertes Dampfungssystem in den Tragseilen reduziert die Schwingungen der
Bricke. Die filigrane Briicke hat ein Gesamtgewicht von nur 58 Tonnen.

Planer | Swissrope
Foto | Valentin Flauraud




